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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica métodos de ensayo para adhesivos utilizados para el pegado de 
parqué, y de revestimientos de madera similares, al suelo. También especifica los requisitos mínimos 
de resistencia al cizallamiento y de resistencia a la tracción que se deben alcanzar con estos adhesivos. 
 
Esta norma internacional no trata ni de la elección, ni de la instalación de suelos de parqué. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing. Specifications. 
 
ISO 10365, Adhesivos. Designación de los principales modelos de rotura. 
 
ISO 15605, Adhesivos. Toma de muestras. 
 
EN 923:2005, Adhesivos. Términos y definiciones. 
 
EN 1067, Adhesivos. Evaluación y preparación de las muestras para ensayo. 
 
EN 1323, Adhesives for tiles. Concrete slab for test. 
 
EN 13488, Suelos de madera. Elementos de parqué mosaico. 
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